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ГОСУДдРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ЧУГУН С ПЛАСТИНЧАТЫМ ГРАФИТОМ 

для отливок 

Марки 

Flake graphite iron for castings. 
Grades 

окп 41 1120 

гост 

1412-85 

(СТ СЭВ 4560-84) 
Взамен 

гост 1412-79 
в части марок чуrуна 

Постановnением Государственноrо комитета СССР по стандартам от 24 сент116р11 
1985 r. Но 3009 срок действия у_становnен 

с 01.01.87 
ДО 01.01.97 

Несобnюденне стандарта пресnедуетс11 по закону 

Настоящий стандарт распространяется на чугун с пластинча
тым графитом для отливок и устанавливает его марки, определяе
мые на основе временного сопротивления чугуна при растяже

нии. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4560-84. 

1. МАРКИ 

1.1. Для изготовления отливок предусматриваются следующие 
марки чугуна: СЧlО; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧЗО; СЧ35. 

По требованию потребителя для изготовления отливок допу
скаются марки чугуна СЧ18, СЧ21 и СЧ24. 

1.2. Условное обозначение марки включает буквы СЧ - серый 
чугун и цифровое обозначение величины минимального временно
го сопротивления при растяжении в МПа. I0-1• 

Пр им ер у словно го об означен и я: 
СЧ15 ГОСТ 1412-85 

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА 

2.1. Временное сопротивление при растяжении чугуна в литом 
состоянии или после термической обработки должно соответство
вать указанному в таблице. 
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