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Steel wire. 
Types 

гост 

2333-80* 
Вsвмен 

гост 1333-57 

Поствновnением Госудврственноrо комитет• СССР no ствндвртам от 18 anpen• 
1980 r. Н! 1941 срок'введени'! установnен · 

с 01.01.81 
. Проверен в .1986 r_. Постановnением Госстандврта от 11:06.86 Н! 1507 
срок де~ствии nродnен до 01.01.97 

Несо&n~одение стандарта nресnедуетси no sакону 

1. Настоящий стандарт устанавливает типы проволоки, клас
сифицированные по основным эксплуатационным характеристи

кам. 

2. Проволока по.дразделяется по признакам, указанным в 

пп. 2.1-2.6. ' 
2.1. По форме поперечного сечения: 
-круглая; 

фасонного профиля: 
квадратная, 

прямоугольная, 

трапециевидная, 

трехгранная, 

шестигранная, 

овальная, 

сегментная, 

зетобразная, 
иксобразная, 
клиновидная, 

периодического профиля, 
специального профиля. 
(Измененная редакция, Изм . .№ 1 ). 

Иsдвние официаnьное Перепечатка воспрещена 

* • Переиздание (май 1987 г.) с Изменением М 1, 
утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9-,-86). 
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