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.ГО С-УД А Р СТ В Е Н Н Ы Я СТ А Н ДА РТ С О Ю 3 А С С Р 

ПРОВОЛОКА НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ 

КАЧЕСТВЕННАЯ 

Технические условия 

Low-carbon wire of quality. 
Specifications 

<ЖП 12 2100 

гост 

792-67 

Дата введения 01.01.68 

Настоящий стан,царт распространяется на низкоуглеродистую 
качественную проволоку, применяемую в узлах машин, для изго

товления деталей и в качестве токопроводящей жилы в кабелях. 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

,1.1. Проволоку изготовляют: 
без покрытия - К.С, 
с покрытием - оцинкованной К.О. 
(Измененная редакция, Изм . .N'o 3). 
1.2. Проволоку изготовляют диаметром от 0,5 до 6,0 мм; диа

метры и предельные отклонения должны соответствовать указан

ным в табл. 1. 
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